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02.01.2009 tarihli bagvurunuz ile birlikte laboratuarimiza teslim ettiginiz ve ticari
adini “MIARESTONE” olarak belirttiginiz ¢imento esasli yapay tas numuneleri iizerinde
mekanik, fiziksel ve diirabilite deneyleri yapilmis ve sonuglari asagida gosterilmistir.

1- Birim Agirhk ve Su Emme Deneyi Sonuclari:

Deneyler ASTM C 97 (Standard Test methods for Absorption and Bulk Specific
Gravity of Dimension Stone) standartina uygun olarak yapilmistir. Deney sonuglar1 Tablo
1”de gosterilmistir.

Tablo 1: Birim agirlik ve su emme deneyi sonuglari

Numune Renk Kuru BirimJAglrhk YKSD Birim3 Agirlik | Agirhikea Su Emme

No (kg/m’) (kg/m”) Orani (%)
1 2367 2495 1.21

2 2371 2396 1,06

3 Krem 2359 2383 1,01

4 2383 2405 0,94

5 2369 2391 0,92

6 2359 2385 1,13

7 Bej 2348 2371 0,98

8 2334 2363 125

9 2339 2365 1,12

10 Gri 2350 2377 1,16
11 2345 2366 0,89

12 2351 2375 1,03

2- Egilme Deneyleri:

Surt filesi igeren ve igermeyen numuneler iizerinde ASTM C 880 (Standard Test
Method for Flexural Strength of Dimension Stone) standartina uygun olarak “4 nokta
egilme” deneyleri yapilmigtir. Numuneler laboratuvar ortaminda kurutularak test
edilmiglerdir. Egilme deney diizenegi Sekil 1°de gosterilmektedir. Deney sonuglart Tablo
2’de verilmistir,
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